
•

отзыв 
официального оппонента на диссертационную работу Бориса Павловича 

Макарова «Разработка технологии производства полиоксадиазольных нитей 
на основе двухстадийного формирования», представленную на соискание 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 2.6.16 -
«Технология производства изделий текстильной и легкой промышленности» 

Актуальность темы диссертационной работы 
Анализ отечественного рынка термостойких нитей и тканей показал, что 

указанные материалы широко используются в текстильных изделиях 
технического назначения для эксплуатации в зоне температур до 400° С в 
металлургической, энергетической и других отраслях промышленности. 
Термостойкие нити производятся ведущими промышленными странами: Р-84 
(Канада), Nomex (США), Twaron (Япония). 

Одним из направлений применения материалов из термостойких 
синтетических нитей является производство фильтровальных материалов. 
Весьма показательным является баланс производства и импорта за период с 
2016 по 2020 г.г. Так, например, производство за указанный период выросло на 
400 тыс. кв. м, а импорт снизился на 538 тыс. кв. м. Таким образом, баланс 
потребления является отрицательным и решение вопросов импортозамещения 
становится актуальной задачей 

Среди известных термостойких синтетических нитей 
полиоксадиазольные нити занимают особое место, обусловленное 
совокупностью физико-механических и теплофизических свойств. В связи с 
этим диссертационная работа Макарова Б.П., направленная на решение 
задачи производства полиоксадиазольных нитей с высокими 
физико-механическими и эксплуатационными характеристиками за счет 
совершенствования технологии их изготовления, является актуальной. 

Научная новизна 
В ходе выполнения диссертационной работы Макаров Б.П. получил 

следующие результаты, обладающие научной новизной: 
разработан двухстадийный ( сухо-мокрый) способ формования 
полиоксадиазольных нитей, позволяющий вырабатывать полиоксадиазольных 
нитей с высокими физико-механическими и эксплуатационными 
характеристиками; 

• предложен подход к обоснованию конструктивных и технологических
параметров фильер для получения нитей стабильной структуры с высокой
степенью разделения филаментов;

• создана опытная установка для получения ПОД-нити двухстадийным
способом формования;
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