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Постановка задач на курсовую работу

1. Исследование характеристик раздвигаемости нитей в
швах при нормальных условиях и во влажном состоянии

2. Выбор рациональных материалов для изготовления
тентов с учетом проведенных исследований



«Sunbrella Plus»
«Sea Star Masacril»

«Плащевая ткань»«Автотент»

«Оксфорд»

объекты исследования



 

Эскиз пробы для проведения
испытаний на раздвигаемость

нитей в швах

Пробы стачанные запошивочным швом
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Sunbrella Plus Sea Star Masacril Оксфорд

Плащевая ткань Автотент

Результаты средних показателей испытуемых
проб материалов при нормальных условиях

Результаты средних показателей испытуемых проб
материалов после замачивания

Название 
материала 

Разрывная нагрузка, даН 

по основе по утку  < 45

Sunbrella Plus 18 19 17

Sea Star Masacril 20 21 17

Оксфорд 12 10 15

Плащевая ткань  7 7 5

Автотент  16 19 15





«Автотент»

«Sea Star Masacril»

«Оксфорд»

«Sunbrella Plus»
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